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EKSPLUATACUAS TPAŚTBU DEKLARACIJA
Nr. DoP-Ol/SB.E/13

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

MTkstas śkiedru platnes, tips SB.E

2. Tipa, partijas vai serijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4.
punkta:

Raźośanas datums, maina, rażośanas kvalitates kontrofes testa numurs uzridrts uz etiketes vai iepakojuma

3. Buvizstradajuma paredzetais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemerojamo saskaooto tehnisko
specifikaciju, ka paredzejis raźotajs:

NenesoSi element! pielietojumam ara apstakjos

4. Raźotaja nosaukums, registretais komercnosaukums vai registreta preću zimę un kontaktadrese, ka noteikts 11.
panta 5. punkta:

Pretveja izolacijas mTkstas kokikiedru platnes

FIBRIS Spółka Akcyjna

Ul. Ofiar Katynia 17
PL 37-700, Przemyśl

Polija

5. VajadzTbas gadijuma ta pitnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilrwaras attiecas uz 12. panta 2. punkta
nosauktajiem uzdevumiem:

6. Ekspluatacijas TpaśTbu noturlbas novertejuma un parbaudes sistema vai sistemas, ka noteikts V pielikuma:

3 sistema

7. GadTjuma, ja ekspluatacijas TpaśTbu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

Primaro produkta tipa testu veicis

Geseiłschaft fur Materialforschung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig GmbH(MFPA Leipzig GmbH)
Identifikacijas Nr. 0800

8. GadTjuma, ja ekspluatacijas TpaśTbu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais
novertejums:



9. Deklaretas ekspluatacijas TpaśTbas

Butiskie raksturlielumi

BITvums (kg/m3)

Statiska izturiba liece (N/mm2)

Uzbrieśana pec 2 stundam
merceśanas udem (%)
Ugunsreakcija
FormaldehTda emisijas klasę

Udens tvaika pretestTbas faktors u

SiltunwadTtspejas koeficients AD
(W/mK)

Skanas absorbcijas koeficients

TpaśTbas
Nominalais biezums (mm)

12,0 25,0
2250

>1,1

<6

>0,9

<6

E
El

2,0 (augsts gaisa mitrums)
5,0 (zems gaisa mitrums)

0.05

0,10 (250-500Hz)
0,30 (1000-2000HZ)

Saskanota tehniska
specifikacija

EN316
EN310

EN 622-4

EN317

EN 13501-1
EN 13986

EN 13986

EN 13986

EN 13986

10. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas TpaśTbas atbiist 9. punkta noradTtajam
deklaretajam ekspluatacijas Tpaśibam.

Par śo izdoto ekspluatacijas Tpaśibu deklaraciju ir atbildlgs vien?gi 4. punkta noradTtais raźotajs.

ParakstTts rażotaja varda:

Przemyśl, 1/10/2013

Koordynator ds. Produkcji
Kierownik Działu Koatitli Jakości

mgr Iwona Si •Piotnuika


